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CFK-Spannbewehrung Vorspannkraft

Die Baubranche steht auf Grund steigender Kosten und Fachkraftemangel sowie den Herausforderungen der
CO2-Reduktion unter groRem Druck. Eine Losung fur eine kosten- und ressourceneffiziente Bauweise bietet die
Entwicklung kohlefaserverstarkter Bewehrungen (CFK). Dabei weisen die Bewehrung aus Carbon eine hohe
Zugfestigkeit bei einem geringen Eigengewicht. Aufgrund der Korrosionsbestandigkeit der CFK-Bewehrung
kann die Betondeckung auf ein Minimum reduziert werden. Eine zusétzliche Vorspannung z.B. durch CFK-
Litzen erméglicht eine filigrane und tragfahige Konstruktion. Die daraus resultierenden Materialeinsparungen
sowie die erhéhte Lebensdauer leisten einen wichtigen Beitrag zur Einsparung von CO2-Emissionen und einen
positiven Beitrag zur Nachhaltigkeit von Betonbauwerken.

Ziel der Arbeit ist die Durchfiihrung Versuchen zur Bestimmung der Spannkrafteinleitungslange von
CFK-Litzen mit unterschiedlichen Durchmessern und Betonen.

Im Einzelnen sind folgende Punkte zu bearbeiten:

e Zusammenfassung des Stands der Technik und Forschung von CFK-Vorspannung in Betonbauteilen

e Beschreibung der Pruf- und Messmethode fiir Vorspannung von CFK-Litzen (Spannkrafteinleitung)

e Begleitung der Herstellung der Priifkdrper mit verschiedenen CFK-Litzen und Betone sowie
Durchflhrung der Spannkrafteinleitungsversuche.

e Numerische Untersuchungen des Verbundverhaltens mit einem FE-Softwareprogramms mit nichtline-
arer Materialmodellierung;

e Validierung der Berechnungsmodelle mit den Ergebnissen der experimentellen Untersuchungen;

e Durchfiihrung einer Parameterstudie mit den validierten Berechnungsmodellen;

e |dentifikation der Einflussparameter der Spannkrafteinleitung

e Auswertung und Interpretation der Versuche,
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